BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pada zaman yang modern ini, inovasi untuk meningkatkan efisiensi mobil
hemat energi sudah banyak dilakukan oleh para ilmuwan, tidak hanya pada
sektor mesin, namun juga pada chasisnya. Chassis mobil hemat energi menjadi
salah satu faktor untuk meningkatkan efisiensi mobil tersebut, yaitu melalui
power to weight ratio, dimana semakin ringan berat kendaraan maka beban
mesin menjadi rendah sehingga efisiensi yang didapat semakin tinggi. Salah
satu cara untuk mendapatkan power to weight ratio yang tinggi melalui
rekayasa chassis adalah dengan memanfaatkan bahan komposit dengan struktur

honeycomb sandwich.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Nico Luwis (2018), diperoleh v
serta variasi lapisan dinding sel 2, 4, dan 6 lapis fiberglass mampu menahan
beban maksimum 100 — 300 kg. Honeycomb sandwich tersebut telah digunakan
pada pembuatan chassis monocoque M. Wildan (2019). Chassis yang
dihasilkan dari penlitian ini masih memiliki beberapa kekuarangn, yaitu dalam

hal bobot yang masih cukup besar dan kekakuan yang kurang tinggi.

Pada penelitian tugas akhir ini, akan dilakukan pembuatan struktur panel
honeycomb berbahan dasar fiber carbon, dengan pertimbangan bahwa komposit
serta karbon memiliki kekuatan yang tinggi namun memiliki bobot yang ringan.
Honeycomb sandwich ini nantinya akan diterapkan pada chassis mobil hemat
energi. Penelitian tugas akhir ini adalah kelanjutan penelitian dari penelitian
yang dilakukan oleh Nico Luwis (2018), dengan perbedaan pada material
kompositnya, dimana pada panelitian sebelumnya digunakan bahan komposit

serat kaca (fiberglass) sedangkan pada penelitian ini
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digunakan bahan serat karbon (fiber carbon). Ukuran cell honeycomb dan ukuran

specmen yang berupa panel dibuat sama dengan pnelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan masalah
Dari tuntutan yang terjadi dapat ditarik dalam rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana cara pembuatan panel strukur honeycomb sandwich bahan dasar
fiber carbon
2. Menguji kekuatan lentur (flexural strength) dari specimen panel honeycomb
3. Membandingkan flexture strength dan bobot panel struktur hoeneycomb
sandwich bebahan dasar fiber carbon dengan berbahan komposit fiberglass

hasil penelitian Nico Luwis (2018)

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat panel hoeneycomb sandwich dengan bahan dasar fiber carbon 240-

3k dengan binder / matriks joint, Epoxy Resin.

2. Untuk mengetahui flexture strength panel hoeneycomb composite dengan
variasi lapisan fiber carbon yaitu :
- 1 lapis fiber carbon
- 2 lapis fiber carbon

3. Pengujian flexturestrength fiber carbon dengan dimensi cell pitch 40mm dan
cell hight 30mm dengna ukuran panel 200mm x 500mm mampu menahan beban

sampai 200kg.

1.4 Ruang Lingkup Kajian
Dalam penelitian ini ini di batasi dengan ruang lingkup kajian diantaranya:
1. Pembuatan panel struktur honeycomb sandwich bahan dasar fiber carbon.
2. Pengujian bending atau flexturestrenght panel honeycomb sandwich bahan

dasar fiber carbon.

Institut Teknologi Nasional



1.5 Sistematika Penulisan
Didalam penulisan proposal ini, penulis menyajikannya kedalam lima bab,

adapun penyajiannya adalah sebagai berikut :

BAB | dibahas pendahuluan berisikan mengenai Latar Belakang, Rumusan

masalah, Tujuan, Ruang lingkup kajian dan Sistematika penulisan.

BAB Il dibahas mengenai hasil Tinjauan pustaka yang berkaitan dan
mendukung hal-hal yang sesuai dengan penelitian yang didapat dari beberapa
Literatur.

BAB Il menjelaskan mengenai Metodologi penelitian, proses pembuatan,

serta pengujian dari panel struktur honeycomb sandwich composite.

Bab IV Pembahasan dan Analisa, pada bab ini berisikan tentang pembahasan
dan analisa yang akan didapatkan dari membandingkan hasil simulasi yang telah
dilakukan dengan beberapa keadaan.

Bab V Kesimpulan dan Saran, pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang
didapat dari pembuatan dan pengujian serta berisi saran-saran yang penulis

berikan untuk menjadi bahan kajian lebih lanjut.
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